
 

 V Říčanech dne 25. 01. 2023 

 Reg. č.: VZ-658/22 

 Č.j.: 197/23/KSUS/R/BAL 

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-7 k veřejné zakázce „III/10147 Kralupy nad Vltavou 

- Hybešova, Minická a III/10148 Kralupy nad Vltavou, ul. Přemyslova“ 

 

Vážený dodavateli, 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 

11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená 

vysvětlení zadávací dokumentace.  

 

2. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Stavba III/10147 Kralupy nad Vltavou Hybešova, Minická km 0,370-1,755 žádáme 

zadavatele o poskytnutí zkoušek PAU na zatřídění asfaltových směsí 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zasílá v příloze protokol PAU 

 

3. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Stavba III/10148 Kralupy nad Vltavou, ul Přemyslova km 0,180 – 1,480 žádáme 

zadavatel o poskytnutí zkoušek PAU na zatřídění asfaltových směsí 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zasílá v příloze protokol PAU 

 

4. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Žádáme o informaci, zdali je u části stavby „III/10148 Kralupy nad Vltavou, ul. 

Přemyslova“ správný požadavek na modifikovanou ložnou vrstvu ACL 16. V 

soupisu prací je uvedena modifikovaná ložná vrstva z ACL 16. V technické 

specifikaci je uvedena ACL 16 bez specifikace modifikace asfaltové směsi. 

Naopak obrusná vrstva je v soupisu prací uvedena jako nemodifikovaná s pojivem 

50/70. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ložní vrstva asfaltový beton modifikovaný ACL 16+, 16S tl. 50mm 

Obrusná vrstva asfaltový beton modifikovaný ACO 11+, 11S tl. 50mm 

 

5. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V soupise prací na část ul. Přemyslova je navržena vrstva z asfaltového betonu pro 

ložní vrstvy modifikovaná ACL 16+, 16S. V technické specifikaci je uvedena 

nemodifikovaná směs ACL 16 +. Obrusná vrstva je všude uvedena 

nemodifikovaná ACO 11+. Žádáme zadavatele o ujištění, že ložná vrstva bude také 

profil zadavatele  



z nemodifikované směsi ACL 16+, 16 S. 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ložní vrstva asfaltový beton modifikovaný ACL 16+, 16S tl. 50mm 

Obrusná vrstva asfaltový beton modifikovaný ACO 11+, 11S tl. 50mm 

 

6. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

V předaných podkladech nemůžeme dohledat zatřídění vy frézované asfaltové 

směsi. 

O jakou třídu asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. s rozsahem 

polyaromatických uhlovodíků (PAU), se bude jednat? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel zasílá v příloze protokol PAU 

 

7. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Ve smlouvě na stavební práce výše zmíněné veřejné zakázky se v článku č. 1 

předmět díla bod 1.1 uvádí, že je součástí předmětu zakázky u SO2 - pokládka 

nových asfaltových vrstev ACL 16+ 50mm 

Ve výkazu výměr pro SO 02 III/10148 Kralupy nad Vltavou, ul. Přemyslova je 

uvedena 

položka: 

- asfaltový beton pro ložní vrstvy modifik. ACL 16+, 16S tl. 50 mm 

Z výše uvedeného je jasný rozpor uvedenou položkou v textu smlouvy a položkou 

ve výkazu výměr. 

Otázka č. 1: 

Objasní zadavatel, co z výše uvedeného platí - resp. uvede, co se má ocenit 

(asfaltový beton 

modifikovaný či nemodifikovaný)? 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

Ložní vrstva asfaltový beton modifikovaný ACL 16+, 16S tl. 50mm 

Obrusná vrstva asfaltový beton modifikovaný ACO 11+, 11S tl. 50mm 

 

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující: 

• Protokol zatřídění – 10148.pdf 

• protokol zatřídění 10147.pdf 

 

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na 10. 02. 2023 

v 9:00. 

 

 

       

 


