a VIAKONTRO

ZkuSebni laboratof VIAKONTROL
Houdova 18, 158 00 Praha 5
Tel.: 267193402 - E-mail : office@viakontrol.cz

ZkuSebni laboratof: Pracovisté C2
Obrnice 228, 435 21 Obrnice

PROTOKOL O ODBERU VZORKU ZNOVUZISKANE ASFALTOVE SMESI

Vytisk €islo:  1/1
List éislo:  1/1
PROTOKOL

¢islo: 20-19-41-014

Objednatel:
Adresa:

Puvodce odpadu:

Druh odpadu:

Cil vzorkovani:

Odbér proved! (Firma, vzorkar):

Misto odbéru vzorku:

Upfesnéni mista odbéru vzorku:

Metoda vzorkovani:

Pocet dil¢ich vzorku, které byly odebrany:

Datum odbéru:

Cas odbéru:

Datum dodani do laboratore:

Vzorek prijal:

Odbér proveden dle:

KSUS Stiedoéeského kraje p.o.
Zborovské 11, 150 21 Praha 5

Protokol vystaven dne:  10.10.2019

Znovuziskand asfaltova smés

Stanoveni celkového obsahu polycyklickych aromatickych
uhlovodikti (PAU) ve znovuziskané asfaltové smési

VIAKONTROL, spol. s r.o., Houdova 18, 158 00 Praha 5

111/0128 Sibfina - Kfenice, km 0,000 - 2,508

km 0,000 - 2,508

Odbér vzorkd z vozovky pomoci jadrovych vyvrtt o priiméru 100 mm
3

08.10.2019

15:00

09.10.2019

Paradi€ Michal

V souladu s vyhlagkou 130/2019 Sb. a €SN EN 14899

Poznamky:

Plan vzorkovani vypracoval Micha Paradi€ —
certifikat €. 00006/16MVO Manazer vzorkovani odpadu

= spol. 5 r.o.
ToSner Pavel - odbér vzorku mimo
akredita¥ PAKONTROL, spol. s r.o.
Houdova 18, 158 00 Praha 5
I 80202564

—

SGhHﬂ-ﬂka:,L'; S —
A Bl L.,

Paradi¢ Michal
Vedouci pracovisté C,Cla C2

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Konec protokolu

PR Odbér vzorku ZAS neA 19.07.xlsm

© VIAKONTROL, spol. s r.o.
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ﬂd Monitoring, s.r.o., analyticka laborator
Zkusebni laborator akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod &.1416

Maonitaring Areal VUV T.G.M., Podbabska 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272 Sk
Zkusebni protokol & 105652 IWAIRIVKRERAARURMIUIIMHI strana 22
Zikaznik: VIAKONTROL spol. s r.o. Akce: 111/0128 Sibfina - Kfenice

Houdova 18 Praha 5 - Kosite, 158 00

Datum odbéru: 08.10.2019

Odebral: zakaznik Datum dodani: 11.10.2019

Datum analyzy: 11.10.-21.10.2019 Datum vyhotoveni: 21.10.2019

Lab. ¢éislo: C59988

Oznaceni vzorku: 0-2,508 Nejistoty Vyhl. ¢. 130/19  Vyhovuje

Hloubka (m): obrus

Matrice: asfaltovy méfeni  Tab. 1 ZAS-T1  limitim
recyklat

PAU:

naftalen mg/kg <0,5 40%

acenaftylen mg/kg <0,5 40%

acenaften mg/kg <0,5 40%

fluoren mg/kg <0,5 40%

fenantren mg/kg <0,5 40%

antracen mg/kg <0,5 40%

fluoranten mg/kg <0,5 40%

pyren mg/kg <0,5 40%

benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%

chrysen mg/kg <0,5 40%

benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%

benzo(k)fluoranten mg/kg <0,5 40%

benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%

indeno(123cd)pyren mg/kg <0,5 40%

dibenz(ah)antracen mg/kg <0,5 40%

benzo(ghi)perylen mg/kg <0,5 40%

suma PAU celkem mg/kg - max. 12 ano

Metody stanoveni:

Analyzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z namétenych hodnot dle SOP 20 ¢ast B (CSN 75 7554, CSN EN ISO 6468)

Nejistota méfeni je uréena kvalifikovanym odhadem z rozsifené nejistoty vypoctené s pouzitim koeficientu rozsiteni 2,
coz odpovida hladin€ spolehlivosti pfiblizn€ 95%. Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaZzeny na susinu vzorku.
Laboratof ru¢i za zpracovani vzorku od jeho dodani do laboratore.

Vysledky analyz se tykaji pouze uvedenych vzorkll. Protokol bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe nelze

reprodukovat jinak nez cely. : Monitoring, s.r.o.
Podbabeis 30, Prana 8
] o 160: 53 0083 0
. i S Flge s Ta gy s CF B3 E6 33 60
Za laboratof schvalil: ’ ; 230 268 TG 22
raniEmen) o2 WA MR G

Ing. M.Jankovska, vedouci laboratote



ﬂd Monitoring, s.r.o., analyticka laborator

Zku$ebni laborator akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod ¢.1416

Maonitaring Areal VUV T.G.M., Podbabska 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272 Sk
Zkusebni protokol & 105556 IVWRERTERAUHNAEEANNATMATRIRIWITIAN strana 272
Zakaznik: VIAKONTROL spol. s r.o. Akce: 111/0128 Sibtina - Ktenice

Houdova 18 Praha 5 - Kosite, 158 00

Datum odbéru: 08.10.2019

Odebral: zakaznik Datum dodani: 11.10.2019

Datum analyzy: 11.10.-18.10.2019 Datum vyhotoveni: 18.10.2019

Lab. ¢islo: C59952 Vyhovuje

Oznaceni vzorku: 0-2,508 Nejistoty Vyhl. €. 130/19

Hloubka (m): lozna

Matrice: asfaltovy méfeni  Tab. 1 ZAS-T1  limitim
recyklat

PAU:

naftalen mg/kg <0,5 40%

acenaftylen mg/kg <0,5 40%

acenaften mg/kg <0,5 40%

fluoren mg/kg <0,5 40%

fenantren mg/kg <0,5 40%

antracen mg/kg <0,5 40%

fluoranten mg/kg <0,5 40%

pyren mg/kg <0,5 40%

benz(a)antracen mg/kg <0,5 40%

chrysen mg/kg <0,5 40%

benzo(b)fluoranten mg/kg <0,5 40%

benzo(k)fluoranten mg/kg <0,5 40%

benzo(a)pyren mg/kg <0,5 40%

indeno(123cd)pyren mg/kg <0,5 40%

dibenz(ah)antracen mg/kg <0,5 40%

benzo(ghi)perylen mg/kg 0,69 40%

suma PAU celkem mg/kg 0,69 max. 12 ano

Metody stanoveni:

Analyzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z nam&fenych hodnot dle SOP 20 &ast B (CSN 75 7554, CSN EN ISO 6468)

Nejistota méfeni je urcena kvalifikovanym odhadem z rozsifené nejistoty vypoctené s pouzitim koeficientu rozsifeni 2,
coz odpovida hladin€ spolehlivosti pfiblizn€ 95%. Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztazeny na susinu vzorku.
Laboratof ru¢i za zpracovani vzorku od jeho dodani do laboratore.

Vysledky analyz se tykaji pouze uvedenych vzorklli. Protokol bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nelze

reprodukovat jinak nez cely. : Monitoring, s.r.o.
Podbabeis 30, Prana 8
] s 160: 53 0083 0
. i S Flge s Ta gy s CF B3 E6 33 60
Za laboratof schvalil: ’ ; 230 268 TG 22
raniEmen) o2 WA MR G

Ing. M.Jankovska, vedouci laboratoie



