Datum vystaveni - 10.5.2022

Stranka 110z 16
Zakazka PR2240062 Oprava 1
Zakaznik Ing. Pavel Herrmann ALS
Vysledky zkousek
Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha &. 1
Matrice: STAVEBNI MATERIAL Nazev vzorku 3,130 km - vrstva 1 Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
(40 mm) smés - susina - pfiloha &. 1
Identifikace vzorku PR2240062-017
Datum odbéru/¢as odbéru 28.4.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
fyzikalni parametry § ES e
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 010 % 99.6 +6.0% S === S ==
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) S
suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. <3.20 0 0 ma/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 - = b meen
acenaftylen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 =5 == - —
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 - - ey ——
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 020 ma/kg <020 - -
benzo(a)pyren S-PAHGMS03 020 markg <0.20 —_ == —_—
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — - wsan -
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - -—— e -——
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 020 mg/kg <0.20 - — -
chrysen S-PAHGMSO03 0.20 mg/kg <0.20 - - - ene
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 020 ma/kg <0.20 - - - -
fenanthren S-PAHGMS03 020 mag/kg <0.20 — == ez —
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 ---- - =e- -
fluoren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — - — - -
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 e -_— == ——
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 s E= e
pyren S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 - — - —

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - priloha ¢. 1

Matrice: STAVEBNI MATERIAL Nazev vzorku 3,130 km - vrstva 2 Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
(50 mm) smés - susina - pfiloha &. 1
Identifikace vzorku PR2240062-018
Datum odbéru/tas odbéru 28.4.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka  Vyhodnoceni
(min.) (max.)

fyzikalni parametry

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 99.6 £6.0% s el i P
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) = e

suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus. <3.20 0 0 ma/kg sus. Limity

uvedeny pod
tabulkou

acenaften S-PAHGMSO03 0.20 mg/kg <0.20 —
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mag/kg <0.20 — . —
anthracen S-PAHGMS03 020 malkg <0.20 g
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 020 ma/kg <0.20 = s
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 == - — S
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — — —
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.36 +30.0% = o T
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 o - i
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 S - - _—
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — - e —
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — — e S
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 SEE — o i
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 S — S_—
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 _— — —
naftalen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg 0.22 +30.0% By s
pyren S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 — s = .

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 10.5.2022

Stranka 11z 16

Zakazka PR2240062 Oprava 1

Zakaznik - Ing. Pavel Herrmann ALS
Vysledky zkouSek

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

Matrice: STAVEBNI MATERIAL Nézev vzorku 3,130 km - vrstva 3 Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova

(40 mm) smés - sudina - pfiloha ¢. 1
Identifikace vzorku PR2240062-019
Datum odbéru/tas odberu 28.4.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)

fyzikalni parametry

susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 98.8 £6.0% = =
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) Y

suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 ma/kg sus. <3.20 e 0 0 mg/kg sus. Limity

uvedeny pod
tabulkou

acenaften S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 -
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mgl/kg <0.20 — —
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — === - R
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 e — asa
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — J— = —
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - = s
benzo(g;h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.26 +30.0% s — P -
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 malkg <0.20 —
chrysen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 — o
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 = P = o e
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 ez - o i
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 e — ey e
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 mag/kg <0.20 i p—— o
naftalen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 e — s -
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 -~ —

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha €. 1

Matrice: STAVEBNI MATERIAL Nézev vzorku 3,130 km - vrstva 4
(50 mm)
Identifikace vzorku PR2240062-020
Datum odbéru/éas odbéru 28.4.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM

fyzikalni parametry i L
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 99.4 +6.0%

polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) ;

suma 16 PAU S-PAHCALO3  3.20 mg/kg sus. 31.3 ——
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20

acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20

anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.55 +30.0%
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 2.63 +30.0%
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 3.26 +30.0%
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 4.14 +30.0%
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 2.51 +30.0%
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.47 430.0%
chrysen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 2.14 +30.0%
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.46 +30.0%
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 2.08 +30.0%
fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 4.50 +30.0%
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.24 +30.0%
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 ma/kg [ 2.20 +30.0%
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 e
pyren S-PAHGMS03 0.20 mar’kg 4.91 +30.0%

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
smés - susina - pfiloha €. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

Jednotka

mg/kg sus.

Vyhodnoceni

Limity
uvedeny pod
tabulkou

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni +10.5.2022

Stranka 112z 16
Zakazka - PR2240062 Oprava 1
Zakaznik . Ing. Pavel Herrmann ALS
Vysledky zkousek
Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha &. 1
Matrice: STAVEBNI MATERIAL Nazev vzorku 3,850 km - vrstva 1 Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
(60 mm) smés - susina - pfiloha é. 1
Identifikace vzorku PR2240062-021
Datum odbéru/Gas odbéru 28.4.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka  Vyhodnoceni
(min.) (max.)
fyzikalni parametry ; o
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 99.3 +6.0% —— o fesi eee
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) : g
suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus. <3.20 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — — e e
acenaftylen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 - - - ——
anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - e - —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 ——-- - - -
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — s s s
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 e == o ———
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - e e =5 —
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 -— — e -
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 —- — s —
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - — e —
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - — - S
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 ——nn - e —
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 — — = eee
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — - - b
naftalen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 e - b —_
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - — — _—

Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1

Matrice: STAVEBNI MATERIAL Nazev vzorku 3,850 km - vrstva 2 Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
(25 mm) smés - susina - pfiloha ¢&. 1
Identifikace vzorku PR2240062-022
Datum odbéru/¢as odbéru 28.4.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)

fyzikalni parametry : :
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 99.3 +6.0% — — o -—
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) 3 ;

suma 16 PAU S-PAHCALO3 320  mg/kg sus. <3.20 0 0 mg/kg sus. Limity

uvedeny pod
tabulkou

acenaften S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 - - — ——
acenaftylen S-PAHGMS03 0.20 mag/kg <0.20 - — —— -
anthracen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 - - —— e
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 e - —— -
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - e e v —
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 e ——— — -
benzolg,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.27 +30.0% e - s
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 - - - -
chrysen S-PAHGMS03 0.20 ma/kg <0.20 — - e — -
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 ma/kg <0.20 - - - —_
fenanthren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 - —— — — -
fluoranthen S-PAHGMSO03  0.20 mg/kg <0.20 m—— - = e
fluoren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 — e i -
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 i . - -
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg <0.20 - -— -— = aE
pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg <0.20 i mree iz e

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni 10 52022

Stranka 13z 16
Zakazka PR2240062 Oprava 1
Zakaznik © Ing. Pavel Herrmann ALS
Vysledky zkousek
Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1
Matrice: STAVEBNI MATERIAL Nazev vzorku 3,850 km - vrstva 3 Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
(40 mm) smés - susina - priloha &. 1
Identifikace vzorku PR2240062-023
Datum odbéru/cas odbéru 28.4.2022
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max )
fyzikalni parametry ] A
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 010 % 98.5 +6.0% - e s —
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) e S S
suma 16 PAU S-PAHCALO3 3.20 mg/kg sus 1390 0 0 mg/kg sus Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 5.74 +30.0% == — = =
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 0.73 +30.0% = e S
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 39.6 +30.0% e o= o= s
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 020 mg/kg 122 +30.0% —_— = — -—
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 104 +30.0% o - - e
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 020 mg/kg 127 30.0% - — w— —
benzol(g,h,i)perylen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 76.8 +300% -— w——e = —
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 45.2 +30.0% b e e =
chrysen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 88.8 +30.0% - == e o
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 16.0 +30.0% — == e s
fenanthren S-PAHGMS03 020 mag/kg 151 +30.0% = - e -
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 276 +30.0% - = e —
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 14.3 +300% e — S
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 60.1 30.0% == ot S T
naftalen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.58 +30.0% == - - e
pyren S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 242 +30.0% s i i s
Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova smés - susina - pfiloha ¢. 1
Matrice: STAVEBNI MATERIAL Nézevvzorku 3,850 km - vrstva 4 Vyhl. 130/2019 - znovuziskana asfaltova
(80 mm) smés - susina - pfiloha &. 1
Identifikace vzorku PR2240062-024
Daturn odbéru/cas odbéru 28.4.2022
Paramelr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Viyhodnoceni
(min.) (max.)
fyzikalni parametry 5 .
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI 0.10 % 98.4 — - e -
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) o :
suma 16 PAU S-PAHCALO3 320  mglkg sus 152 0 0 mg/kg sus. Limity
uvedeny pod
tabulkou
acenaften S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 0.89 +30.0% e == e
acenaftylen S-PAHGMS03  0.20 mag/kg 0.24 +30.0% - — b -—
anthracen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 5.20 +30.0% - — = —
benzo(a)anthracen S-PAHGMS03 020 mg/kg 14.3 +30.0% i
benzo(a)pyren S-PAHGMS03  0.20 mag/kg 13.3 £30.0% — .
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mg/kg 15.2 +30.0% — - T —
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 9.06 +300% = e = =5
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 5.87 +30.0% - - —_— -
chrysen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 10.5 +300% - == e B
dibenzo(a,h)anthracen S-PAHGMS03  0.20 mg/kg 1.64 +30.0% - e — -
fenanthren S5-PAHGMS03  0.20 mg/kg 16.8 +30.0% - - — -
fluoranthen S-PAHGMS03 0.20 mgrkg 25.7 +30.0% — — — e
fluoren S-PAHGMS03  0.20 mglkg 1.97 +300% s — e
indeno(1,2,3-cd)pyren S-PAHGMS03 0.20 ma/kg 7.42 +30.0% - - - -
naftalen S-PAHGMS03  0.20 markg <0.20 — e —
pyren S-PAHGMS03  0.20 mgrkg 22.0 £30.0% —_ —_ - —_—

www.alsglobal.cz



