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1. TECHNICKA ZPRAVA

a) Identifikacni udaje

Udaje o stavbé

Nazev stavebniho objektu:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:

stupen dokumentace:

Udaje o Zadateli

Nazev a adresa objednatele:

Stavbu zajistuje:

Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatelsky utvar:

Hlavni inZenyr projektu:
Zpracovatelé silni¢ni ¢asti:

4roads s.r.o.:

SO 102 Silnice 111/00722
Velké Ptilepy, Svrkyné, Cicovice
Svrkyné (761605), Kamyk u Velkych Pfilep

(779351), Kozinec (641464), Holubice v Cechach
(641456), Trnény Ujezd u Zakolan (790451)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Stredocesky kraj

Zborovska 81/11

150 21 Praha 5

IC: 70891095, DIC: CZ 70891095

Krajska sprava a udrzba silnic Stf. kraje, p.o.
Zborovska 11
150 21 Praha 5

4roads s.r.o.

Slunnd 541/27

162 00 Praha 6 - StfeSovice

IC: 06327354, DIC: CZ06327354

Ing. Jan Svoboda (CKAIT 0014210)

Dopravni stavby, Objekty pozemnich komunikaci:

4roads s.r.o

Ing. Jan Svoboda (CKAIT 0014210)
Tereza Nova
Michaela Linkeova

Jaroslav Medacek
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Technicka zprava —'7—-.)...___

Naplni stavebniho objektu je oprava silnice 111/00722 v Sifce 5,5 m, v intravilanu je navrzena Sifka

b)  Strucny technicky popis se zdlivodnénim navrZeného FeSeni

zpevneéni dle stavajiciho stavu a sirky ulicniho prostoru. Soucasti stavebnich praci je procisténi nebo
zFizeni systému odvodnéni. Na trase silnice 111/00722 se nachazi dvé stykové kfizovatky — v obci Svrkyné
(km 0,000) se silnici 111/24010 a v km 0,910 se silnici 111/00715 vedouci do obce Ci¢ovice. Dale se na
komunikaci nachazi fada sjezdli k nemovitostem, na pfilehlé pozemky nebo Gcelové komunikace.
Celkova délka SO 102 je 0,932 km.

Oprava komunikace spociva v odfrézovani krytu vozovky, recyklaci za studena podkladnich vrstev a
pokladce novych asfaltovych vrstev s nadvysenim nivelety o max. 50 mm v intravilanu obce Svrkyné
nedojde k nadvy$eni nivelety. Zagatek Useku se nachazi na kfizovatce silnic 111/00722 x 111/24010 (zU
S0102) km 0,000 (provozni staniceni silnice 111/00722 km 0,000), konec Useku se nachazi na silnici
111/00722 (KU SO102) km 0,932 (provozni stani¢eni silnice 111/00722 km 0,932).

Situacni feSeni

Zacatek feseného useku se nachazi v km 0,000 (provozni staniceni silnice 111/00722 km 0,000), kde se
silnice 111/00722 napojuje na souvisejici objekt SO 101 na silnici 111/24010. Jedna se o smérové
nerozdélenou komunikaci v Sifce zpevnéni 5,5 m a v intravilanu dle stavajiciho stavu. Silnice v prvni
¢asti od km 0,000 po km 0,640 je vedena v zastavéném Uzemi intravilanu obce Svrkyné, od km 0,640
po KU je vedena nezastavénym Gzemim.

Oprava silnice 111/00722 zachovava smérové stdvajici stopu komunikace. Trasa zachovava stavajici
smérové vedeni pomoci pfimych Usekl a oblouk(, zimérem neni trasa ménéna.

Vyskové feSeni
Vyskové feseni je navrZeno s ohledem na stavajici vySkové vedeni silnice. Niveleta kopiruje stavajici

stav bez vyskového rozdilu v prvnim useku od km 0,000 po km 0,640 a ve druhém Useku dojde k
nadvyseni nivelety do 50 mm od km 0,640 po km 0,932.

Podélné a pricné sklony vychazi ze stavajicich skloni komunikace.

Pfiéné usporadani

PFi¢ni uspofadani komunikace odpovida normové kategorii S6,5 (Sitka zpevnéni 5,5 m).

Usporadani koruny komunikace je nasledujici:

Jizdni pruhy 2x2,75m=5,5m
Nezpevnéna krajnice 0,75m
Svétla Sirka 6,50 m

Zakladni pricny sklon vozovky je 2,50 %, trasa v oblouku je vedena jednostrannym dostfednym
sklonem.

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo Ucelové komunikace budou zachovdny ve stavajicich mistech k mozZnosti
napojeni stavajicich pozemka. Liniové prvky odvodnéni budou procistény. Stavajici sjezdy budou
dosypany R-materidlem pro moZnost napojeni na komunikaci— plynulé napojeni vlivem vyskové zmény
nivelety nebo Upravy pricného sklonu. U zpevnénych sjezdll bude obnovena min. obrusna vrstva —
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dojde-li k nutnosti vyskové Upravy napojeni. Na sjezdech budou doplnény ¢ervené smérové sloupky
Z11c,d.

V pripadé doplnéni liniovych prvk( odvodnéni bude stavajici sjezd prekopan a osazeno plastové
potrubi DN 300 dle Koordinacni situace a vyskovych pomért. Potrubi bude osazeno do betonového
loZze, min. tl. 0,15 m z C 25/30 —XF3 a obetonovano min. tl. 0,10m z C 25/30 — XF3. V ramci podkladniho
betonu bude proveden betonovy pas proti zpétnému podemleti min. 0,25/0,50 m. Vtok a vytok bude
odlazdén lomovym kamenem. OdlaZzdéni bude provedeno zlomového kamene tl. 0,15 m do
betonového loZe tl. 0,10 m z C 25/30 — XF3. Lomovy kdmen bude vysparovan z MC25 XF4. Kamenné
prvky odvodnéni musi byt v souladu s TP 83, CSN 72 1860 a CSN EN 13 383-1. Betonové konstrukce
budou opatfeny penetra¢nim natérem a asfaltovym izolacnim natérem.

Dopravni znaceni

Dopravni znaceni (vodorovné a svislé) bude doplnéno v souladu s vyhlaskou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplnény smérové sloupky Z11 (dle TP 58) a na svodidlech nastavce
smérovych sloupkd. Na hospodarskych sjezdech a sjezdech na ucelové komunikace budou osazeny
cervené sméroveé sloupky Z11c,d.

V ramci stavby je uvazovana vyména vsech svislych dopravnich znacek. Pfred zahajenim stavby
bude provedena prohlidka stavajicich svislych dopravnich znacek z ddvodu kontroly expirace
a funk¢nosti reflexnich vlastnosti ve smyslu EN 12 899-1. SDZ bude vymeénéno za nové ve tridé
retroreflexe RA2, zakladni rozmér.

SDZ bude provedeno v souladu s PPK-SZ a PPK-FLO.

Vodorovné dopravni znaceni bude spocivat vobnové stavajictho a v doplnéni vodicich prouzkd
V4 (0,125), V2b (1,5/1,5/0,25), V4 (0,5/0,5/0,25). Bude provedeno v barvé a po zajezdéni v plastu dle
CSN EN 1436.

Odvodnéni komunikace

Srazkova voda je pomoci podélného a pricného sklonu povrchu odvadéna do prikopl a nasledné do
prilehlych vodoteci. Nezpevnéné prikopy budou procistény od nanosl. V ramci opravy komunikace
bude provedena obnova systému odvodnéni. V intravildanu obce Svrkyné je povrchova voda svadéna
do stavajicich vpusti destové kanalizace.

PFi procisténi prikopl musi byt dbano zvysené opatrnosti, aby nedosSlo k obnaZeni a poskozeni
podzemnich vedeni IS. Pfed zapocetim praci musi byt proveden kontrolni ru¢ni odkop.
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Propustek v km 0,882 DN 500 délky 7,9 m

e L

Pohled na vtok

Pohled na vytok

Propustek je tvoren rozpadlymi betonovymi Cely osazenymi zrezivélym zabradlim. V ramci opravy
komunikace bude propustek obnoven formou ZB trouby DN 500 délky 7,90m.

Vzhledem k zachovani stdvajiciho stavu bude propustek proveden s kolmymi Cely.

Propustek bude kompletné nahrazen z ZB trub DN 500 do loze C20/25-XF3 tl. 0,15 m a na betonové
podkladni praZce. Trouba bude obetonovéna v tl. 0,12 m z C20/25 — XF3. Proti podemleti je navrien
pas 0,5/0,4 m z C20/25 XF3. Vtok a vytok bude kompletné odldzdén dlazbou z lomového kamene tl.
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0,15 m do loze C20/25 XF3 tl. 0,10 m. Spary budou provedeny MC25-XF4. Kamenné prvky musi byt
v souladu s TP 83, CSN 72 1860, CSN EN 13 383-1.

Na obou stranach budou provedena nova 7B ¢ela na levé strané vysky 1,00 m a pravé strané vysky 1,2
m a tloustky 0,65 m z C30/37 SC4/XF4 dle TKP 18, délka ¢ela bude 3 m. Zakladovy pas bude 1,15 m
Siroky a 0,75m vysoky. Kryti vyztuze bude min 50 mm. VyztuZeni bude upfesnéno v rdmci stupné RDS,
pfedpoklada se vsouladu sVL 4. Celo bude osazeno fimsou tvaru dle VL 4 401.01a pro osazeni
ocelového jednostranného svodidla vysky 0,8 m. VyztuZzeni fimsy bude v souladu s VL4 402.31.

Po obou stranach propustku budou osazena ocelovd jednostrannda svodidla s Urovni zadrZzeni H1
v celkové délce 90 m (na fimsach zabradelni svodidla s Urovni zadrZeni H2 v délce 6 m).

Zaklad a drik na styku se zeminou bude opatifen 1x penetracnim natérem a 2x asfaltovym izola¢nim
natérem. Zasyp vykopu pro zdklad bude vyplnén vhodnou tésnici vrstvou napf. ze zemin CG, CS atd.
dle CSN 73 6244 tab. A.1.

Na styku obrusné vrstvy a fimsy bude provedeno profiznuti spdry a oSetfeni zalivkou za horka N2 dle
CSN EN 14188-1 na celou délku Fimsy.

Tim, Ze dojde k vyméné stavajiciho propustku, bude proveden vykop ryhy pro odstranéni stavajici
konstrukce propustku a pokladku ZB trub. Ryha bude provedena jako svahovana. Zpétny zasyp
propustku bude proveden v souladu s TKP a CSN 73 6133 z vhodného materidlu do nasypu. Hutnéni
bude probihat po vrstvach tl. max 0,30 m. Zavérem bude provedena aktivni zéna a souvrstvi vozovky.
vkm 0,877 — 0,887 bude vozovkové souvrstvi provedeno jako nové ve skladbé D1-N-1-V-PlliI
(upravena).

c¢)  Vyhodnoceni priizkumt a podkladti, véetné jejich uZiti v dokumentaci

Seznam vstupnich podkladu

[1] Geodetické zaméreni (02/2021)

[2] Diagnosticky prizkum (04/2021)

[3] Dendrologicky prizkum (06/2021)

[4] Uzemni plany dotéenych obci

[5] Geoportdl Stredoceského kraje

[6] Katastrdlni mapa zdjmového Uzemi

[71 Zakres stavajicich siti od jednotlivych spravct
[8] Vyrobnivybory a pozadavky investora

Detailni vyhodnoceni viech prizkum je souéasti Dokladové casti a je stru¢né shrnuto v pfiloze B.1
Souhrnna technicka zprava.

Zemni prace

Vzhledem k nedostate¢né &ifi krajnic budou provedeny zemni stupné dle CSN 73 6133. Zemni stupné
budou provedeny tak, Ze dojde po odfrézovani stmelenych vrstev vozovky k odbourani podkladnich
vrstev a odtéZzeni zemnich stupnt s odskoky ve sklonu 5:1 0,30 — 0,50/0,30 — 0,50 m.
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V misté rozsiteni komunikace bude provedeno dosypani zemniho télesa. Nasypova télesa budou
provedena ve sklonech dle €SN 73 6133. Provadéni nasyp( bude probihat dle zasad CSN 73 6133 ze
zemin vhodnych nebo podminec¢né vhodnych s Upravou. Hutnéno bude min. na 97% PS nebo ID = 0,75

Odskoky budou provedeny dle situace zjisténé na misté a dle pracovnich pri¢nych fez(.

—0,80. PodloZi ndsypu bude pfehutnéno na min. 92% PS.

V ptipadé vhodnosti, Ize do Uprav pouZit vyziskany materidl ze zemniho télesa, ktery musi byt predrcen
a homogenizovdn. Vhodnost zpétného pouziti bude stanovena na zakladé laboratornich zkousek a

odsouhlasena TDS.

Dosypani krajnice bude proveden z min. podminec¢né vhodného materialu se zhutnénim na 100% PS.

Nezpevnéna krajnice bude provedena z R-mat tl. 0,15 m.

d)  Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektlim stavby

SO 102 je jeden z hlavnich objekt( celé stavby a navazuje na objekt SO 101 a SO 104.

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti

VSechny uvedené konstrukce vozovek byly navrzeny dle TP 170 na zékladé vypoctu TNV cd a N cd dle
diagnostiky konstrukci.

Vozovka vykazuje fadu poruch, pficné a podélné trhliny, vytluky a poruchy obrusné vrstvy v disledku
zestarlého asfaltového pojiva, viz tabulka nize.
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skupina poruch cislo poruchy | nazev poruchy vyskyt
katalogoveho poruch
listu v trase

Ztrata 01 ztrata mikrotextury

protismykovych 02 Ztrata makrotextury X

vlastnosti

Ztrata hmoty 03 Kaverny v povrchu vozovky X
04 Opotiebeni EKZ, EMK
05 Ztrata kameniva z natéru X
06 Ztrata asfaltového tmelu X
07 Hloubkova koroze X
08 Vytluky v obrusné vrstvé a krytu X
09 Vyspravky X
Trhliny 10 Mozaikove trhliny X
1 Trhlina uzka podélna X
12 Trhlina uzka pficna X
13 Trhlina Siroka podélna X
14 Trhlina Siroka pricna X
15 Podélna trhlina rozvétvena X
16 Trhlina rozvétvena pricna X
17 Sitoveé trhliny X
Deformace 18 Olamovani okraju vozovky X
19 Puchyie v MA
20 Nepravidelny hrbol X
21 Vyjeté koleje
22 Mistni hrbol X
23 Podélny hrbol
24 Mistni pokles X
25 Podélny pokles X
26 PloSna deformace vozovky X
27 Prolomeni vozovky X
Jiné poruchy 28 Zaneseni prikopl X
29 Zvy3Sena nezpevnéna krajnice X

Asfaltové souvrstvi:

stanigeni

sondy Grafické znazornéni konstrukce vozovky - 111/00722

v km
1

0,100 L

2 3
0,300 P 0,500 P

0,700 L

0
50 - 89
100 -
150 -
200 -

250 -
300 -
350 +
400 -
450 -
500 -
550 -+
600 -
650 -
700 -
750 -
800 -
850 -
900 -
950 -
1000 -
1050 -
1100

tloustka konstrukce v mm

145

230

130

221

OAC souvrstvi

4roads s.r.o

mPM oSC mSD - G4 GM

EZemina AZ
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Asfaltové vrstvy jsou proménné tl. 89 — 230 mm. Vykazuji fadu Unavovych poruch a degradaci povrchu.
Stmelené podkladni vrstvy:

e na sil. I[TI/00723 je obrusna vrstva tvorena pojivem stmelenou vrstvou PM +
natér, pricemz na ostatnich dotéenych vozovkach je tato vrstva prekryta AC
vrstvami a v soucasnosti je v pozici lozné nebo podkladni vrstvy

e byla identifikovany rozdilné stmelené podkladni vrstvy:

o Na vétsiné sond byla identifikovana v stavajici pozici lozné ev. podkladni
vrstvy, podkladni vrstva PM + natér. Vrstva je na vétsiné sond rovnéz
masivné porusena a v konstrukei vozovky se chova jako nekvalitni
podkladni nestmelena vrstva s nizkou adhezi mezi zrny kostry kameniva
a niz&imi navrhovymi parametry oproti standardim pro vrstvu SD.

o na vsech sondach byla identifikovana jednovrstva skladba PM + natér,

o mocnosti vrstvy byla identifikovana na hloubkovych sondach 40-200 mm.

e nos sil. III/00715 a III/00722 byla na nékterych sondach identifikovana
hydraulicky stmelena podkladni vrstva zastizena ve stavu SC C 1,5-2,0 az C 5/6
s ¢asteénym porusenim vrstev

Sil. II1/00722
e km 0,000 - 0,700

o obrusna vrstva ZASTI
o lozna vrstva ZASTI
o l.podkladni vrstva ZASTI1
o 2.podkladni vrstva ZASTI1
o 3.podkladni vrstva ZASTI1
o podkladni vrstva PM ZAS T4

V ramci akce bylo provedeno vzorkovani stavajicich stmelenych vrstev ve smyslu vyhlasky 130/2019

evvs

Z téchto dlvodu je potreba pristoupit k frézovani po vrstvach. Do podkladnich vrstev se predpoklada

pouze zasah pfi pfipadné sanaci.

Nestmelené podkladni vrstvy:

e Nestmelena podkladni vrstva byla 1dentifikovana na vsech hloubkovych
sondach.
¢ Kvalita nestmelenych vrstev je rozdilna, prevazné pak nedostatecna, Na viech

hloubkovych sondach byla identifikovana vrstva SDK s frakci 0/63, nebo 0/90
mm, ojedinéle pak 0/32 mm. Na sondach v km 2,800 sil. ITI/24010 byla zastiZzena
hrubozrnna kamenita sypanina s frakci min. 0/150 — 0/250 mm - muze se
jednat 1 o historickou stétovanou konstrukéni vrstvu.

o Jedna se o nekvalitni vrstvu SD & v historické ¢éasti pFiéného profilu pak
historickou vrstvu kaleného &térku KS = vyiiim podilem jemné frakce. Ve
smyslu zatFidéni dle CSN 736133 je mozné zastizené vrstvy charakterizovat
jako itérkovitou zeminu G3 G-F, prevazné pak jako G4 GM v pripadeé kalenych
itérku. Lokalné byla v urovni nestmelené vrstvy zastiZena piséita zeminy
S3IS-F.

e Na sil. III/24010 nebyla na ¢asti sond (km 0,500, 1,100, 2,800P) nestmelena
vrstva identifikovana a material pod stmelenou podkladni vrstvou PM je shodny
jako material zeminy podlozi do nivelety -1000 mm
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e Vrstva byla na hloubkovych sondach zastizena v mocnosti 100-400 mm

.o obsah
-y typ podkladni vrstvy jemnych
— , lokalizace sondy km | | Gasticv % |
8 | 1UD0715km 0.800 | SDB 0/90 | 116%
SDK 0/32/G3 G-F Stérk | 134%
1 /00715 km 1,800 s primési jemnozmne
| | - zemmny |
4 /o715 km 2,250 KS/SDE 0/63 / G4 GM 173 %
) ___ —#&térk hlimity )
3 N/0715km 3,450 KS/SDEK 0/63/G4GM 16,7 %
— &térk hlimity
/00715 km 4,000 SDK 0/63/G3 G-F Stérk | 144 %
2 5 primési jemnozmne
. .. . zemimy .
9 /00722 km 0,300  KS/SDEK 0/63 G4 GM - 18,1 %
- stérk hhimiey |
. | N/D0722km 0.700 |KS/SDE0/63G4GM —| 168%
| | gtérk hlinity |
11/00723 km 0,100 SDK 0/63/ G3 G-F Stéerk 13.4%
2 s primési jemnozmne
| ) . zemmy |
1 111/00723 km 1,100 KES/SDE 063/ G4 GM 17.2%
1 | — &térk hlimty |
111724010 km 0,500 = vrstva chybi DDTO jako
1 zemina podlozi G4 GM -
stéerk hlimity
111724010 km 1,300  vrstva chybi DDTO jako
8 zemina podlozi G4 GM -
| . etérk hlimity |
2 /24010 km 2,200 KS/SDEK 0/63 / G4 GM 16,5
| ) ! — sterk hlimity
= /24010 km 2,800L SDE nun /150 mm
1 | (at817) |
111724010 km 2,800 P = vrstva chybi DDTO jako
3 zemina podlozi G4 GM -
stérk hlimicy

Navrh konstrukce vozovky dle TP 170 na Zivotnost 25 let:

Prvni Gsek km 0,000 — km 0,640 silnice 111/00722 intravilan obce Svrkyné:

Nejprve bude provedeno frézovani obrusné vrstvy v tl. 130 mm a nasledné se provede rozfrézovani
vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovnavce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za
studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné muze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto
pripadech projekt navrhuje provedeni pfedrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci
bubnového drtice. Jako doplfikovy material pro Upravu kfivky zrnitosti Ize vyuZit vyzisk ze sanace kraju
(kamenivo), R-materidl, pfipadné bude poéitano s dokupem vhodného materidlu k recyklaci (napt. SD
0/32). Mnozstvi zavisi na konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany,
viz nize.

Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postiik modif.  PS-CP 0,40 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,50 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
10/13
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VyztuZeni okraju skelnou mfFizi TP 147

Vyrovnavaci vrstva ACO 11S 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208

Celkem 330 mm

Konstrukce vozovky nebude nadvysena.

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanic¢enim,
pripadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Hloubkova sanace okrajl vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamendany konstrukéni poruchy
vozovky, okraju je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 20 — 30 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zakladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametr( stavajicich materialt v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 930 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -130 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materialy plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.

Predlazdéni chodniku

V mistech vymény stdvajici obruby podél opravované komunikace je navrzeno predlazdéni stavajiciho
chodniku v Sifce 0,50 m (v¢. obruby). Stdvajici betonovd dlazba bude vybourdna a odvezena na
mezideponii. Po opravé vozovky a osazeni novych silni¢nich obrub bude zpét vracena plvodni dlazba.
Podkladni vrstvy chodniku budou vyménény.

Konstrukce chodniku:

Betonova dlazba DL 60 mm CSN 73 6131
LoZe z drceného kameniva L 40 mm CSN 73 6131
Stérkodrt SDg 0/32 min. 150 mm CSN 73 6126-1
Celkem min. 250 mm

Druhy usek km 0,640 — km 0,932 silnice 111/00722:

Nejprve bude provedeno frézovani obrusné vrstvy vtl. 80 mm a nasledné se provede rozfrézovani
vozovkového souvrstvi vtl. 200 mm. Dojde k vyrovnavce (reprofilace) a prehutnéni s recyklaci za
studena na misté RS-CA dle TP 208. Lokalné mUze dojit k zasahu do kamenité sypaniny (Stétu). V téchto
pripadech projekt navrhuje provedeni pfedrceni na misté na vhodnou frakci max. 0/63 mm pomoci
bubnového drtice. Jako doplrikovy material pro Upravu kfivky zrnitosti Ize vyuZit vyzisk ze sanace krajl
(kamenivo), R-materidl, pfipadné bude poéitano s dokupem vhodného materidlu k recyklaci (napt. SD
0/32). Mnozstvi zavisi na konkrétni recepture dle ITT zhotovitele. Okraje komunikace budou sanovany,
viz nize.
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Na vrstvu RS-CA bude provedena pokladka vyrovnavaci vrstvy ACO 11S a bude provedeno vyztuzeni
kraj vozovky samolepici skelnou geomftizi na sifi role 2 m s tahovou pevnosti v obou smérech 100/100
kN (oka min. 25x25 mm s povlakem, ochranou skelnych vldken polymerem a tepelnou odolnosti min
190°C). Na takto upravenou vrstvu bude provedeno stmelené souvrstvi vozovky.

Konstrukce vozovky:

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton loZny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postrik PS-C 0,50 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Vyztuzeni okraju skelnou mf¥izi TP 147

Vlyrovnavaci vrstva ACO 115 50/70 30 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postiik PS-C 0,60 kg/m?2 CSN EN 13808, CSN 73 6129
Recyklace za studena na misté RS-CA 200 mm TP 208

Celkem 330 mm

Konstrukce vozovky bude o max. 50 mm nadvysena.

Napojeni na stavajici stav bude provedeno plynule se zazubenim jednotlivych vrstev. Pracovni a
podélné spary a pokladka budou provedeny dle TKP 7. Rozsah Uprav je dan provoznim stanicenim,

pripadné napojenim na stavajici pracovni spary jiz realizovanych usekd.

Konstrukce vozovky v misté opravy stavajiciho propustku km 0,867 — 0,877

Asf. beton obrusny mod. ACO 11+ PMB 45/80-65 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postfik modif. PS-CP 0,40 kg/m2 CSN EN 13808, €SN 73 6129
Asf. beton lozny ACL 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Infiltraéni postfik PI-C 0,60 kg/m2 CSN EN 13108, CSN 73 6129
Stérkodrt SDa0/63 150 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Stérkodrt SDa 0/63 150 mm CSN EN 13808, CSN 73 6129
Celkem 400 mm

Konstrukce vozovky bude o max. 50 mm nadvysena.

Hloubkova sanace okrajl vozovky

V mistech, kde budou pfi prohlidkach vyfrézovaného povrchu zaznamendany konstrukéni poruchy
vozovky, okraju je nezbytné provedeni hloubkovych sanaci véetné sanace zeminy AZ dle TP 87, TP 170
— predikce cca 5-10 % plochy mimo okraje a 20 — 30 % délky obou okraju v Sifce 1,5 m. Pfesny rozsah
bude stanoven zastupcem TD, spravce a diagnostikem na zadkladé vizudlni prohlidky dle TP 87 a
exaktniho ovéreni parametr( stavajicich materialt v dobé realizace dila.

V ramci hloubkové sanace dojde k odtéZeni stavajicich vrstev na niveletu cca - 800 mm s provedenim
sanace zeminy v mocnosti 500 mm a podkladni nestmelenou vrstvou SD A 0/63 v tl. 300 mm do Grovné
vyfrézovaného povrchu (niveleta -80 mm), manipulace dle TP 150, TP 105 (bude zasaZeno do vrstvy
PM + natér s dehtovym pojivem). Pro sanaci Ize vyuzit vhodné materiadly plvodni konstrukce vozovky
dle TP 210.
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f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Viz vyse kapitola Odvodnéni komunikace.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Viz vyse kapitola Dopravni znaceni.

h)  Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Postup vystavby je dokumentovan v samostatné kapitole B8 Zasady organizace vystavby. Z hlediska
Udrzby se predpoklada bézina udrzba ve smyslu vyhlasky €. 104/1997 Sb. Na trase se nevyskytuji zadné
zvlastni objekty vyZadujici zvySenou udrzbu nebo monitoring.

Dalsi pozadavky na dodrzovani BOZP a ochrannych pasem jsou specifikovany v samostatné kapitole B8
Zasady organizace vystavby.

i) Vazba na pfipadné technologické vybaveni

Soucasti stavby nejsou Zadna technologickd vybaveni.

i) Pfehled provedenych vypoctli a konstatovani o statickém ovéfeni rozhodujicich
dimenzi a prifezi

Smérové a vyskové vypoctu pro navrh trasy jsou soucasti pouzité aplikace AutoCad Civil 3D 2019.
Souradnice hlavnich bodu trasy jsou vypocitany v souradném systému S-JTSK, vyskova soustava Bpv.

Navrh vozovek byl proveden na zakladé prilohy A Katalog vozovek TP 170 a CSN 73 6114.

Observaéni metoda ve smyslu CSN EN 1997 neni navrzena.

k)  Reseni pristupu a uZivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feSeni vyplyva ze zdkona ¢. 361/2000 Sb. a jeho provadécich vyhlasek. Jedna se o stavajici
Usek silnice 111, tfidy, smérové nerozdéleny s nejvyssi povolenou rychlosti do 90 km/h. Naplni projektu
je oprava komunikace.

Stavba je pfistupnd napojenim na svych koncich a zacatcich.

Jedna se o stavajici Usek silnice llI. tfidy s neomezenym pfistupem ve smyslu §5 zakona €. 13/1997 Sb.
Stavba se nenachazi vintravildanu mésta. Z této podstaty neni Usek koncipovan pro provoz pési
bezbariérové dopravy ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Soucasti stavby nejsou nastupni plochy autobusovych zastavek.

Praha, Unor 2022

Sestavil: Michaela Linkeova
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Priloha ¢. 1

Vypis podrobnych a hlavnich bodt trasy SO 102 - Silnice 111/00722

Staniceni Typ Y (S-JTSK) X (S-JTSK) Z(Bpv) [Smérnik: |Polomér
0 U,V 750112.82 1032507.52 311.54 |282.105 |-
2,55 ZZ 750115.27 1032508.23 311.6 282.105 |-
4,22 TK 750116.87 |1032508.69 311.59 |282.105 |-
4,49 v 750117.13  |1032508.77 311.58 |282.193 |200
6,43 Kz 750119 1032509.3 311.4 282.81 200
6,67 ZZ 750119.23 1032509.36 311.37 |282.885 |200
9,51 v 750121.97 |1032510.09 311.05 |283.789 |200
12,35 Kz 750124.72  |1032510.79 310.83 |284.693 |200
14.63 zz 750126.94 |1032511.32 310.7 285.419 (200
17.89 v 750130.12 |1032512.03 310.53 |286.456 |200
21.14 Kz 750133.31 1032512.7 310.41 |287.493 |200
54.72 KT 750166.63 1032516.46 309.52 |298.179 |200
56.23 zz 750168.14  [1032516.5 309.48 |298.179 |-
61.78 v 750173.69 |1032516.66 309.31 |298.179 |-
67.34 Kz 750179.25 1032516.82 309.12 |298.179 |-
77.54 Y4 750189.45 1032517.11 308.73 298.179 |-
80.13 v 750192.03 1032517.19 308.64 |298.179 |-
82.71 Kz 750194.62 1032517.26 308.55 |298.179 |-
98.72 zz 750210.61 1032517.72 308.03 |298.179 |-
102.6 \ 750214.49 |1032517.83 307.89 |298.179 |-
106.47 Kz 750218.37 |1032517.94 307.75 |298.179 |-
126.56 ZZ 750238.45 1032518.52 306.93 |298.179 |-
146.26 v 750258.14  |1032519.08 306.1 298.179 |-
165.96 KZ 750277.83 |1032519.64 305.19 |298.179 |-
169.7 zz 750281.57 1032519.75 305.01 |298.179 |-
177.91 TK 750289.77 |1032519.98 304.63 |298.179 |-
181.16 KT 750293.02  {1032520.02 304.5 300.249 100
184.81 \ 750296.67 |1032520.01 304.35 |300.249 |-
185.45 TK 750297.32  |1032520.01 304.33 |300.249 |-
196.04 KT 750307.9 1032520.25 303.97 |296.879 |200
199.92 Kz 750311.77 |1032520.44 303.85 |296.879 |-
205.91 TK 750317.76  |1032520.73 303.68 |296.879 |-
220.71 zz 750332.55 1032521.35 303.27 |297.822 |1000
228.02 \ 750339.85 |1032521.57 303.07 |298.287 |1000
235.32 Kz 750347.15 |1032521.74 302,91 |298.752 |1000
254.1 KT 750365.92  [1032521.93 302.52 |299.947 |1000
262.35 zz 750374.18 1032521.94 302.35 |299.947 |-
267.26 \ 750379.09 |1032521.94 302.24 |299.947 |-
267.71 TK 750379.54  |1032521.94 302.23  |299.947 |-
272.18 KZ 750384.01 |1032521.98 302.12 |298.998 |300
280.79 zz 750392.61 1032522.24 301.89 |297.171 |300
284.86 \ 750396.68 |1032522.45 301.79 |296.307 |300
288.93 Kz 750400.74  |1032522.71 301.7 295.443 (300
301.05 KT 750412.81 |1032523.82 301.44 |292.872 |300
304.4 zz 750416.14  |1032524.19 301.37 |292.872 |-
313.81 \ 750425.49  |1032525.25 301.18 |292.872 |-
323.22 Kz 750434.84 (1032526.3 301.05 |292.872 |-




337.8 77 750449.33 1032527.93 300.87 292.872 |-
346.64 \ 750458.12 1032528.92 300.72 292.872 |-
355.48 Kz 750466.9 1032529.9 300.49 292.872 |-
357.39 TK 750468.8 1032530.12 300.44 292.872 |-
360.01 77 750471.4 1032530.39 300.36 293.704 (200
372.22 \ 750483.58 1032531.23 299.96 297.592 (200
384.43 Kz 750495.79 1032531.31 299.48 301.479 (200
393.78 KT 750505.13 1032530.88 299.08 304.454 (200
401.84 77 750513.17 1032530.32 298.74 304.454 |-
409.33 \ 750520.64 1032529.79 298.46 304.454 |-
415.42 TK 750526.71 1032529.37 298.29 304.454 |-
416.81 Kz 750528.1 1032529.27 298.25 304.687 (380
416.85 77 750528.14 1032529.26 298.25 304.694 (380
432.22 \ 750543.44 1032527.82 297.77 307.268 (380
447.58 Kz 750558.67 1032525.76 297.04 309.843 (380
511.06 Y74 750620.28 1032510.81 293.49 320.478 (380
517.2 \Y 750626.09 1032508.82 293.17 321.505 (380
523.33 Kz 750631.86 1032506.74 292.88 322.533 (380
533.54 KT 750641.39 1032503.07 292.44 324.243 (380
537.7 TP 750645.24 1032501.53 292.26 324.243 |-
538.98 77 750646.43 1032501.05 292.2 324.232 (3738.78
545.76 \ 750652.74 1032498.55 291.88 323.812 |595.18
552.54 Kz 750659.07 1032496.12 291.52 322.782 [323.33
552.56 Y74 750659.08 1032496.11 291.52 322.778 |322.95
552.7 PK 750659.21 1032496.06 291.51 322.751 (320
574.2 \ 750679.59 1032489.22 290.48 318.474 (320
595.83 Kz 750700.52 1032483.74 289.83 314.17 320
607.06 KP 750711.51 1032481.45 289.59 311.936 (320
622.06 PT 750726.29 1032478.89 289.28 310.444 |-
654.19 Y74 750757.98 1032473.64 288.6 310.444 |-
660.69 \Y 750764.4 1032472.58 288.46 310.444 |-
667.19 Kz 750770.81 1032471.52 288.3 310.444 |-
685.48 77 750788.85 1032468.53 287.84 310.444 |-
687.96 \ 750791.3 1032468.12 287.77 310.444 |-
690.44 Kz 750793.75 1032467.72 287.7 310.444 |-
700.7 TK 750803.87 1032466.04 287.42 310.444 |-
708.13 77 750811.2 1032464.83 287.21 310.538 [5000
716.38 \ 750819.34 1032463.46 287 310.643 |5000
724.63 Kz 750827.47 1032462.08 286.82 310.749 |5000
745.12 Y74 750847.66 1032458.6 286.42 311.009 |[5000
758.13 \Y 750860.48 1032456.34 286.2 311.175 |5000
766.55 KT 750868.76 1032454.86 286.09 311.282 |5000
771.14 Kz 750873.28 1032454.05 286.04 311.282 |-
798.76 Y74 750900.47 1032449.18 285.79 311.282 |-
803.16 \Y 750904.8 1032448.41 285.75 311.282 |-
807.57 Kz 750909.14 1032447.63 285.73 311.282 |-
831.74 77 750932.93 1032443.37 285.61 311.282 |-
835.95 \ 750937.08 1032442.63 285.59 311.282 |-
840.1 TK 750941.16 1032441.9 285.56 311.282 |-
840.17 Kz 750941.23 1032441.88 285.56 311.272 |450
856.82 77 750957.67 1032439.25 285.43 308.916 (450
868.68 \ 750969.44 1032437.75 285.38 307.239 |[450




880.54 Kz 750981.23 1032436.56 285.4 305.561 (450
883.2 Y74 750983.88 1032436.34 285.41 305.185 |[450
887.69 \Y 750988.36 1032436 285.4 304.55 450
892.18 Kz 750992.84 1032435.7 285.34 303.915 |[450
893.47 KT 750994.13 1032435.62 285.32 303.731 |[450
899.52 TK 751000.17 1032435.27 285.21 303.731 |-

918.53 KT 751018.93 1032432.36 284.86 315.83 100
931.69 KU, vV 751031.68 1032429.12 284.63 315.83 -
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