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V.P.

3,0%

3,0%

MS2 -/8/50

OBRUBNÍK Z BETONU C 35/45-XF4

150/250 mm, DO BET. LOŽE

S OPĚROU C 20/25n-XF3

                  DRENÁŽ PVC DN 150

OBSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 4/16

  DO LOŽE ŠP TL. 100 mm

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - SO 101

SILNICE  II/605, ul. Plzeňská

Základní uspořádání v parametrech
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B.O.
B.O.

0,50

0,40

3,250,25 **3,00 3,25

10,00
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                  DRENÁŽ PVC DN 150

                  OBSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 4/16

        DO LOŽE ŠP TL. 100 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

                  DRENÁŽ PVC DN 150

OBSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 4/16

  DO LOŽE ŠP TL. 100 mm

0,40
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,
2

0,50

DRENÁŽ PVC DN 150

OBSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 4/16

DO LOŽE ŠP TL. 100 mm

STÁVAJÍCÍ KO
NSTRUKCE VO

ZO
VKY

VRSTVÁCH S ODSKOKY 0,25 m

ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY PO

MEZI ASFALTOVÝMI VRSTVAMI (ČSN 73 6129)

NA BOČNÍCH SPARÁCH SE PROVEDE 

SILNÝ NÁTĚR R 60 KM 1.5 kg/m

2

OBRUBNÍK Z BETONU C 35/45-XF4

150/250 mm, DO BET. LOŽE

S OPĚROU C 20/25n-XF3

STÁVAJÍCÍ K
ONSTRUKCE VOZOVKY

* Poznámka: km 1,340 - 1,420 vodící proužek š=0,50m 

* U CHODNÍKU 0,50 m

* U CYKLOSTEZEK 0,75 m

V.P.
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,
2

                  ULIČNÍ VPUST

M 1:50

                  ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63

                  ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63

SO 101 (SIL. II/605)

0,50

min. 1,5

min. 2,25

PROMĚNNÉ

PROMĚNNÉ

0,25

s odbočovacím pruhem vlevo

OBRUBNÍK Z BETONU C 35/45-XF4

150/250 mm, DO BET. LOŽE

S OPĚROU C 20/25n-XF3

2,0
%

3,0
%

CHODNÍK

B.O.

0,50

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63

                  ULIČNÍ VPUST

KONSTRUKCE CHODNÍKU

2%

3%

1,50

MS2 -/8/50

Základní uspořádání v parametrech
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                  ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63

K
Ó

T
A

 
N

I
V

E
L

E
T

Y

CHODNÍK

VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ

0,50

BET. LOŽE C 16/20n-XF1 TL. 0,10 m

ZÁHONOVÝ OBR. (8x25x50)

-0,120

                  ULIČNÍ VPUST

0,50

3%

8,0%

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 0,15 m

+ OSEV

OPRAVY PŘÍPADNÝCH TRHLIN DLE TP  115

KONSTRUKCE VOZOVKY S NÍZKOHLUČNÝM ASFALTEM TL.150mm

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ  II, NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D0

OPRAVY PŘÍPADNÝCH TRHLIN DLE TP  115

SO 101 (SIL. II/605)

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY SE ODFRÉZUJE

NA VÝŠKU - 120 mm OD NAVRŽENÉHO POVRCHU

VOZOVKY TAK, ABY BYLO MOŽNO POLOŽIT OBRUSNOU

A LOŽNOU VRSTVU V CELÉ ŠÍŘCE VOZOVKY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY SE ODFRÉZUJE NA VÝŠKU - 120 mm

OD NAVRŽENÉHO POVRCHU VOZOVKY TAK, ABY BYLO MOŽNO POLOŽIT

OBRUSNOU A LOŽNOU VRSTVU V CELÉ ŠÍŘCE VOZOVKY

2,5%

CHODNÍK

2,5%

3,0%

O
S

A
 
K

O
M

U
N

I
K

A
C

E

3,00
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0,25

3,50

10,50

JÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH

VOD.PR.VOD.PR.

0,60min. 0,90

s dělícím (ochranným) ostrůvkem v místě přechodu pro chodce

MS2 -/8/50

0,25

VOD.PR.

SO 101 (SIL. II/605)

2,50

2,5%

OBRUBNÍK Z BETONU C 35/45-XF4

2,5
%

DĚLICÍ OSTRŮVEK

0,25

VOD.PR.

0
,
0

2

2,50

0
,
0

2

3,50

0
,
0

2

0
,
0

2

150/250 mm, DO BET. LOŽE

S OPĚROU C 20/25n-XF3

Edef.2=30 MPa

3,0
%

KONSTRUKCE OSTRŮVKU:

BETONOVÁ DLAŽBA DL 60 mm ČSN 73 6131

LOŽE Z DRC. KAMENIVA L 40 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

ŠTĚRKODRŤ 0-32, tř. B ŠD 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

KONSTRUKCE CELKEM:  250 mm

2,00
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NA STÁV.

NAPOJENÍ

CHODNÍK

0,60

2,00

PROMĚNNÉ

PROMĚNNÉ

PROMĚNNÉ

PROMĚNNÉPROMĚNNÉ

0,90

PROMĚNNÉ

CHODNÍK

KONSTRUKCE VOZOVKY S NÍZKOHLUČNÝM ASFALTEM TL. 660 mm

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ  II, NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D0

0,40

0,50

DRENÁŽ PVC DN 160

OBSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 4/16
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                  ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63

0,40

0,50

DRENÁŽ PVC DN 160

OBSYP ŠTĚRKEM FRAKCE 4/16

m
i
n

.
 
0

,
2

                  ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63

3,0%

Edef.2=45 MPa

AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 m

AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 m

DOSYPÁVKA 100% PS

MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ MATERIÁL

DLE ČSN 73 6133

KONSTRUKCE

VIZ SO 158

B.O.

0,500,50

B.O.

SO 158 SO 158

Edef,2 = min. 45 MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY S NÍZKOHLUČNÝM ASFALTEM

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ  II, NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D0:

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIX. NÍZKOHLUČ. MOD. SMA 8 LA PMB 40/100-65 40 mm ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASFAL. EMULZÍ PS-CP C 60 BP5 0,35 kg/m

2

 ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIF. ACL 22 S PMB 25/55-60 90 mm ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASFAL. EMULZÍ PS-CP C 60 BP5 0,35 kg/m

2

ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129

SMĚS S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI MODIF. VMT 22 PMB 25/55-60 120 mm TP 151

INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIF. PI-CP C 60 BP5 0,70 kg/m

2

 ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129

ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 ŠD

A

0/32 G

E

180 mm ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126 -1

ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 ŠD

A

 0/63 G

E

min. 230 mm ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1

KONSTRUKCE CELKEM:  min. 660 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY S NÍZKOHLUČNÝM ASFALTEM

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ  II, NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ D0:

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIX. NÍZKOHLUČ. MOD. SMA 8 LA PMB 40/100-65 40 mm ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASFAL. EMULZÍ PS-CP C 60 BP5 0,35 kg/m

2

 ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIF. ACL 22 S PMB 25/55-60 90 mm ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASFAL. EMULZÍ PS-CP C 60 BP5 0,35 kg/m

2

ČSN EN 13 808, ČSN 73 6129

KONSTRUKCE CELKEM:  min. 130 mm

SO 158SO 158

                  VODICÍ PROUŽEK

                  VODICÍ PROUŽEK

BET. LOŽE C 16/20n-XF1 TL. 0,10 m

ZÁHONOVÝ OBR. (8x25x50)

8,0
%

KONSTRUKCE CHODNÍKU VIZ SO 158

3,0
%

SILNIČNÍ KRAJNÍK 80/250

Z BETONU C 35/45-XF4

DO BET. LOŽE C 20/25n-XF3

OBRUBNÍK Z BETONU C 35/45-XF4

150/250 mm, DO BET. LOŽE

S OPĚROU C 20/25n-XF3

CHODNÍKU VIZ SO 158

SILNIČNÍ KRAJNÍK 80/250

Z BETONU C 35/45-XF4

DO BET. LOŽE C 20/25n-XF3

8,0%

2,5%

2,5%

OBRUBNÍK Z BETONU C 35/45-XF4

150/250 mm, DO BET. LOŽE

S OPĚROU C 20/25n-XF3
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-0,120

                  DĚLICÍ ČÁRA

                  VODICÍ PROUŽEK                  VODICÍ PROUŽEK

ZESÍLENÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY O 10 mm

2,5%

2,5%

+0,010

STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK SE VYBOURÁ

0
,
1

2

0
,
1

2

                  VODICÍ PROUŽEK

                  VODICÍ PROUŽEK

                  VODICÍ PROUŽEK

ZESÍLENÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY O 10 mm

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE

VIZ LEVÁ STRANA KOMUNIKACE

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE, TL. PŘI ZATÍŽENÍ 2kPa = 2,5 mm

PLOŠNÁ HMOTNOST 190g/m2, PROPUSTNOST 37x10 m/s

ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ max. 17 mm

PEVNOST V TAHU PODÉLNÁ 12 kN/m

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE, TL. PŘI ZATÍŽENÍ 2kPa = 2,5 mm

PLOŠNÁ HMOTNOST 190g/m2, PROPUSTNOST 37x10 m/s

ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ max. 17 mm

PEVNOST V TAHU PODÉLNÁ 12 kN/m

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE, TL. PŘI ZATÍŽENÍ 2kPa = 2,5 mm

PLOŠNÁ HMOTNOST 190g/m2, PROPUSTNOST 37x10 m/s

ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ max. 17 mm

PEVNOST V TAHU PODÉLNÁ 12 kN/m

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE, TL. PŘI

ZATÍŽENÍ 2kPa = 2,5 mm

PLOŠNÁ HMOTNOST 190g/m2,

PROPUSTNOST 37x10 m/s

ODOLNOST PROTI PRORAŽENÍ max.

17 mm

PEVNOST V TAHU PODÉLNÁ 12 kN/m

** Poznámka:

- konstrukční vrstva vozovky ze směsi s vysokým modulem tuhosti VMT 22 bude provedena

  ve dvou vrstvách, viz tp 151.

- šířka odbočovacího pruhu š=3,25m v km 1,450 - 1,521

Výškový systém: Bpv

Souřadnicový systém: S-JTSK

SO 101
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