ZAZNAM Z MiSTNIHO SETRENI

1 PREDMET A ZPRACOVATEL STAVEBNE-TECHNICKEHO POSOUZENI
Udaje o stavbé
Ddm €p.97, Arnoldinovsky dim v Brandyse nad Labem
Masarykovo namésti 97, 250 01 Brandys nad Labem — Stara Boleslav
Parcelni Cisla: 17/1, 17/2 a 2164
Katastralni Uzemi: Brandys nad Labem [609048]
Katalogové Cislo: 1000128054 méStansky dim

Piedmét mistniho Setieni

Pfedmétem mistniho Setfeni je stavebné-technické posouzeni krovu méstanského domu &p.97 na Masarykové
namésti v Brandyse nad Labem, zvaného Arnoldinovsky dum, jako podkladu pro tvorbu dokumentace pro
stavebni povoleni obnovy stfesniho plasté.

Arnoldinovsky diim je zdény, patrovy dim palacového typu na namésti v Brandyse nad Labem, od 90.let
minulého stoleti je sidlem Okresniho muzea Praha — vychod.

V soucasnosti investor fesi havarijni stav rozpadajici se stfedni krytiny z palenych tadek bobrovka, zajisténi
feSeno instalaci bezpecnostniho zaboru v okoli budovy. Nasleduje tvorba dokumentace ke stavebnimu
povoleni, kterd bude fesit celkovou vyménu stfedniho plasté.

Udaje o zpracovateli

Libor Ptacek, Rekonstrukce pamatek, s. r. 0., stavebné-technické posouzeni
Doc. Ing. et Mgr. Jaroslav Klan, CSc., mykologické posouzeni

2 STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

Stavajici stav stiedni krytiny je zcela nevyhovuijici, krytina se v mnoha mistech rozpadé a ohrozuje zdravi osob a
bezprostfedni okoli domu, zejména v uli¢ni ¢afe Masarykova namésti. Z tohoto divodu investor bezpeény prostor
zajistil ohrazenymi bezpe¢nostnimi zabory podél fasady do ndmésti i obou fasad do zadniho nadvofi domu.
Zabrany jsou oznaceny vystraznymi tabulkami, stav je oznacen za havarijni. Nasledné budou pfijata dalSi
dogasna ochranna opatfeni pro zajisténi bezpeéného pohybu osob a navstévniki muzea. Budou osazeny
bezpecnostni ochranné lavky v podokapni urovni nebo bude cely stfedni plast zasitovan ochrannou siti.
Technicky stav pfistupnych ¢asti novodobého krovu z obdobi posledni rekonstrukce domu v 90. letech minulého
stoleti je velmi uspokojivy, krov je dimenzovan dle tehdejSich norem a Ize jej oznacit za velmi solidni a unosny,
stejné tak kvalita provedeni tesafskych a Sroubovanych spoju.

Krov

Stredni plast je proveden jako jednoplastova nevétrana konstrukce. Na nékolika mistech jsou patrné stopy po
zatékani do krovu, jedna krokev pod sekundarnim kominem naméahéna dlouhodobym zaték&nim a degradovana
mékkou hnilobou, jeji vyména je nezbytna.

Znacna Cast krovu neni pfistupna, je zakryta zateplenou vestavbou, a neni mozné provést ovéfovaci sondy. Je
vice nez pravdépodobné, Ze po demontazi stfedni krytiny budou zastizeny dalSi poSkozené tesafské konstrukce
a lokalné zfejmé i podhledové konstrukce véetné zatepleni podhledl. Kvalita pouzité tepelné izolace s sebou
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nese riziko tepelnych mostd, a tedy kondenzace vihkosti v nevétranych podhledech ve styku s tesaskymi
konstrukcemi.

Rozsah poSkozeni a nutnych vymén tesafskych konstrukci v zakrytych ¢astech stieSnich podhledu Ize stanovit
az po sejmuti stfedni krytiny a nejlépe po doplfiujicim mykologickym posouzeni odkrytych prvkd krovu. Novy
stfedni plast bude navrzen jako jednoplastovy odvétrany s pouZzitim slepované kontaktni stfesni félie ve funkci
pojistné hydroizolacni vrstvy. Projektant dokumentace ve stupni DSP je nucen vytvofit rozpo€tovou rezervu nejen
pro pfedpokladané vymény tesarskych prvkl krovu v zakrytych ¢astech, ale zaroven pro dodatecna opatfeni pro
a opravy stavajiciho zatepleni a stfeSnich podhled(, pfedpokladana vyse 20% rozpoctovych néklad.

Klempirské vyrobky

Stavajici klempifské vyrobky v Cu provedeni. Okapové Zlaby a jejich kotliky budou opatrné demontovany aZ do
vySe destovych svodu v Urovni podokapni fimsy, deponovany a po opravé a oSetfeni krovu zpétné osazeny,
pfipadné zcela vyménény za nové shodného provedeni.

Oplechovani a lemovani nadstfeSnich prvki bude vyménéno za nové. Stfesni folie bude nové zalozena na
okapovém Cu plechu. Lopatkové snéhové zachytavace v jedné fadé jsou jiz asteéné poskozeny a budou
nahrazeny novymi v celém rozsahu, bude dodrZeno shodné umisténi a provedeni

Stredni vylezy jsou umistény v neexponovanych stfednich rovinach ze dvora a budou nahrazeny za nové

v zatepleném provedeni, oplechovani v Cu plechu.

Hromosvod
Nadstfesni ¢asti hromosvodu budou opatrné demontovany az do vySe okapni fimsy, deponovany a po opravé
krovu opét osazeny, pfipadné zcela vyménény za nové shodného provedeni.

3 MYKOLOGICKE POSOUZENI

Mykologické posouzeni pfistupnych prvki krovu bylo provedeno ohledanim v ramci mistniho Setfeni, Doc. Ing. et
Mgr. Jaroslav Klan, CSc., 6.8.2021.

Zavér odborného ohledani pfistupnych konstrukci krovu konstatuje velmi dobry stav tesarskych konstrukci krovu
2 90.let minulého stoleti, vyjma jednoho kusu krokve pod sekundérnim kominem hlavni stfechy domu, kde

v minulosti ziejmé dlouhodobé zatékalo a prvek je degradovan mékkou hnilobou cca ze 40% svého prafezu. Tato
krokev bude v ramci vymény stfe$niho plasté bezpodmineéné vyménéna, bude vyznaceno v DSP.

Dale odborny garant pfedepisuje pro dal$i stupei dokumentace chemické oSetfeni celého povrchu viech prvkl
krovu vhodnym chemickym pfipravkem s fungicidnimi U&inky, napf. Lignofix I-Profi bezbarvy, Stachema.

V ramci mistniho Setfeni bylo z&roven konstatovano, ze vyznamné ¢ast krovu hlavni stfechy domu a téméF cely
krov zadniho traktu budovy je nepfistupny z podkrovniho prostoru a bude nutné provést jeho dalSi ohledani
shora po rozebrani stfesni krytiny. Destruktivni z&sah pro zfizeni ovéfovacich sond z podkrovniho prostoru je
momentalné nepfipustny, v prostoru jsou deponovany hodnotné shirkové pfedméty.

V zakrytych ¢astech krovu neni mozné vyloucit lokalni poSkozeni dievénych konstrukci vlivem dlouhodobého
zatékani ¢i nedokonalého zatepleni podkrovniho prostoru z 90.let minulého stoleti. Projektant bude nucen v rdmci
dokumentace ve stupni DSP pfedepsat doplriujici mykologicky posudek a vytvofit rozpo¢tovou rezervu pro
napravu moznych po$kozeni nepfistupnych tesarskych konstrukci v pfedpokladaném rozsahu 15% rozpoctovych
nakladu.

Vypracoval: Libor Ptalek  ..ovvieiiiiiiieee
datum: prosinec ‘21
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