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Úvod 
 
Na základě Vaší objednávky předkládáme zpracování diagnostického průzkumu vozovky 
III/3287 Velký Osek – PD. 
 
Závěrečná zpráva je členěna do následujících částí: 
 
Příloha 1: Závěrečná zpráva č. ZP/136001/2017  

Příloha A: Fotodokumentace vývrtů 
Příloha B: Pasportizace poruch 
Příloha C: Tloušťky asfaltových vrstev, rozbory nestmelených materiálů, rozbory 

materiálů v aktivní zóně 
Příloha D: Schéma kopaných sond 

 
Příloha 2: Fotodokumentace kopaných sond 
 
 
 
V Praze, dne 15.1.2017 
 
         Mgr. Aleš Jírovec, jednatel 
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Cílem zpracování zprávy bylo posoudit stávající stav a skladbu konstrukce vozovky na 

komunikaci  III/3287 v úseku křižovatka s komunikací II/125 po železniční přejezd na 

trati Velký Osek – Hradec Králové a navrhnout novou skladbu konstrukce vozovky pro 

její opravu. 

K vypracování zprávy jsme měli k dispozici tyto podklady: 

� TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, listopad 2004, 

� Dodatek TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, srpen 

2010, 

� Laymed TP 170 (ČSN EN), Softlay 2010, 

� TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena, Ing. Jan 

Zajíček – APT SERVIS, červenec 2009,  

� TP 225 PROGNÓZA INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. 

VYDÁNÍ), EDIP s.r.o., říjen 2012; 

� ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, Základní ustanovení pro 

navrhování, 

� ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 

� ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola 

shody, 

� Vrtané sondy provedené pracovníky firmy ALGEO TEST s.r.o. 1.12. 2016: 

V1 km 1,330 LS, V2 km 1,130 LS, V3 km 0,960 LS, V4 km 0,785 PS, V5 km 

0,630 LS, V6 km 0,330 PS. 

� Kopané sondy provedené pracovníky firmy ALGEO TEST s.r.o. 12.12.2016, S1 

km 1,237 PS; S2 km  0,940 PS; S3 km 0,367 PS; S4 km 0,367 krajnice. 

1. Stávající stav 

Cílem posouzení je navrhnout nové složení konstrukce vozovky komunikace III/3287 
v úseku křižovatka s komunikací II/105 po železniční přejezd tratě Velký Osek – 
Hradec Králové, která bude rekonstruována. Rekonstruovaný úsek má celkovou délku 
cca 1 530 m, začátek staničení byl v na přejezdu s tratí Velký Osek-Hradec Králové.  

Dopravní zatížení nebylo na posuzované komunikaci stanoveno. Nelze předpokládat 
výrazně zatížení TNV, přestože silnice III/3287 je spojnicí mezi dvěma silnicemi druhé 
třídy tj. II/125 a II/328, protože jsou obě napojeny na dálnici D11 (exit 42 a exit 50) a 
není tak důvod jednu z nich preferovat. 

Posuzovaný úsek byl rozdělen na tři části: 
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SO 01 - úsek ve st. km 0,000 – 0,470 

Délka úseku je cca 470m (staničení km 0,000 – 0,470). Šířka komunikace se pohybuje 
mezi 7 - 8 m. Komunikace má intravilánový charakter.  

 

Od začátku úseku do staničení km 0,160 vede podél vozovky levostranný chodník.  

Do křižovatky s ul. Kpt. Jaroše (km 0,160 – 0,445) tvoří kraje vozovky štětová vrstva, 
na kterou navazuje oboustranně zelený pás a chodníky.  

V úseku ul. Palackého je komunikace oddělena od okolních pozemků a objektů 
zeleným pásem. Do staničení km 0,470 vede podél komunikace pravostranný chodník 

Odvodnění ul. Palackého je prováděno do kanalizace. 

Na komunikaci jsou napojeny vjezdy na přiléhající pozemky a okolní místní 
komunikace.  

Obr. 1 – Lokalizace posuzované komunikace – SO 01 

 

SO 02 - úsek ve st. 0,470 – 0,924 

Délka úseku je cca 454m. V úseku ul. Palackého je komunikace oddělena od okolních 
pozemků a objektů zeleným pásem. Do staničení km 0,510 vede podél komunikace 
pravostranný chodník oddělený zeleným pásem.  

V úseku od křižovatky s ul. Nádražní k přejezdu vede podél komunikace pravostranný 
chodník. Levou stranu tvoří zelený pás. Odvodnění je řešeno sklonem komunikace do 
okolního terénu.  

Odvodnění ul. Palackého a úseku od železničního přejezdu ke zrušenému přejezdu 
železniční vlečky je prováděno do kanalizace.  

Na komunikaci jsou napojeny vjezdy na přiléhající pozemky a okolní místní 
komunikace.  
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Obr. 2 – Lokalizace posuzované komunikace – SO 02 

 

 

SO 03 - úsek ve st. 0,940 – 1,530 

V úseku km 0,940 až do konce obce Velký Osek ve st. km 1,225 má komunikace 
intravilánový charakter, silnice je od okolních pozemků oddělena oboustranným 
zeleným pásem. Šířka komunikace se pohybuje mezi 5 - 6 m.  

Od staničení km 1,225 až do konce úseku v km 1,530 má komunikace extravilánový 
charakter. Šířka komunikace je cca 5 m.  

Na komunikaci jsou napojeny vjezdy na přiléhající pozemky a okolní místní 
komunikace. 

Odvodnění je řešeno sklonem komunikace do okolního terénu.  

 

Obr. 3 – Lokalizace posuzované komunikace – SO 03 
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1.1 Poruchy 

Na posuzovaném úseku se vyskytuje značné množství poruch ve formě olamování 
okrajů vozovky, podélných a příčných trhlin, plošných vysprávek, výtluků a vyjetých 
kolejí a síťových trhlin doprovázených lokálními poklesy vyjetých kolejí, místních 
hrbolů a poklesů. Dále se na vozovce vyskytují poruchy povrchu obrusné vrstvy ve 
formě ztráty makro textury povrchu a hloubkové koroze, makrotextura však byla 
hodnocena pouze vizuálně.  

Přehled poruch je uveden v příloze B zprávy. V tabulce 1 je uveden přehled poruch 
vyskytujících se na komunikaci vztažený k celkové délce řešeného úseku. 

Tab. 1 Přehled hlavních poruch vyskytujících se na posuzovaném úseku 
Typ poruchy Popis poruchy % zasaženého úseku 

2 Ztráta makrotextury 32,0% 
6 Ztráta asfaltového tmelu 60,8% 
7 Hloubková koroze 1,3% 
8 Výtluky v OV a krytu 17,6% 
9 Vysprávky 35,3% 

10 Mozaikové trhliny 11,8% 
11 Trhlina úzká podélná 44,4% 
12 Trhlina úzká příčná 43,8% 
13 Trhlina široká podélná 0,7% 
14 Trhlina široká příčná 1,3% 
15 Trhlina rozvětvená podélná 20,9% 
16 Trhlina rozvětvená příčná 15,7% 
17 Síťové trhliny 13,7% 
18 Olamování okrajů vozovky 54,2% 
20 Nepravidelné hrboly 0,7% 
21 Vyjeté koleje 16,3% 
22 Místní hrbol 5,2% 
23 Podélný hrbol 0,7% 
24 Místní pokles 11,8% 

2. Skladba stávající konstrukce vozovky  

Na posuzovaném úseku bylo provedeno celkem 6 vrtaných a 4 kopané sondy. Jejich 
cílem bylo stanovit složení konstrukce vozovky, které bude sloužit jako podklad pro 
návrh nové skladby konstrukce vozovky pro opravu komunikace. Vrtané sondy byly 
provedeny pro zjištění konstrukce asfaltem stmeleného souvrství. Zjištěné skladby 
konstrukce vozovky a asfaltem stmelených vrstev jsou uvedeny v příloze C.  

Celková tloušťka asfaltem stmelených vrstev v kopaných a vrtaných sondách se 
pohybovala od 28 mm do 127 mm.  

V souladu se zadáním nebyly na asfaltových vrstvách prováděny laboratorní rozbory. 

Nestmelené podkladní vrstvy jsou tvořeny štěrkodrtí s proměnlivou maximální velikostí 
zrna do 80 mm. V podloží štěrkodrtí byl ve všech sondách zjištěn štět uložený do 
jemnozrnného písku.  

3. Návrh skladby konstrukce vozovky  
Nový návrh skladby konstrukce vozovky pro předpokládané zatížení vychází ze 
stávající skladby konstrukce vozovky a pasportizace poruch.  
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3.1 Návrh opravy konstrukce vozovky  

Na základě provedených sond byla odborným odhadem stanovena minimální skladba 
stávající konstrukce vozovky (šedivě podbarvena) pro jednotlivé podúseky viz tabulky 
2 až 5. Celá komunikace byla rozdělena na tři samostatné podúseky. Volba podúseků 
byla provedena na základě rozdílnosti konstrukčních tlouštěk. V tabulkách 2 až 5 jsou 
navrženy nové skladby vozovek pro každý podúsek samostatně a to i pro neúnosné 
krajnic, které je nutné sanovat. 

Tab. 2 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky –  podúsek 1 

Úsek č.  1 Staničení :  km 0,000 -  km 0,720 

Původní konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 

Asfaltem stmelené vrstvy 90 

Nestmelené vrstvy 100 

Celkem 190 

  

Nová konstrukce dle TP 170: TDZ V, D1-N-3-PIII  tloušťka vrstvy (mm) 

ACO 11 40 

ACP 16 + 70 

ŠDA 150 

MZ 200 

Celkem 460 

Frézování a vybourání 460 

zvýšení nivelety 0 

Požadavek na Edef,2: zemní pláň – min. 45 MPa, MZ – min. 60 MPa, ŠDA – min. 90 MPa 
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Tab. 3 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky –  podúsek č.2 

Úsek č.  1 Staničení :  km 0,720 -  km 1,020 

Původní konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 

Asfaltem stmelené vrstvy 110 

Nestmelené vrstvy 140 

Celkem 250 

  

Nová konstrukce dle TP 170: TDZ V, D1-N-3-PIII  tloušťka vrstvy (mm) 

ACO 11 40 

ACP 16 + 70 

ŠDA 150 

MZ 200 

Celkem 460 

Frézování a vybourání 460 

zvýšení nivelety 0 

Požadavek na Edef,2: zemní pláň – min. 45 MPa, MZ – min. 60 MPa, ŠDA – min. 90 MPa 

Tab. 4 Původní homogenizované složení konstrukce vozovky – podúsek č.3 

Úsek č.  1 Staničení :  km 1,020 - km 1,530 

Původní konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 

Asfaltem stmelené vrstvy 130 až 180 

Nestmelené vrstvy 150 

Celkem 280 až 330 

  

Nová konstrukce tloušťka vrstvy (mm) 

ACO 11+  50 

ACL 16 +  80 

Asfaltem stmelené vrstvy (původní) 0 až 50 

Nestmelené vrstvy (původní) 150 

Celkem 280 až 330 

frézování 130 

zvýšení nivelety 0 

Požadavek na Edef,2: původní nestmelené vrstvy – min. 90 MPa 

  

Posouzení konstrukce vozovky návrhové období 15 let 

 mezní hodnota zjištěná hodnota hodnocení 

Relativní poškození vozovky 0,85 0,108 Vyhovuje 

Relativní poškození podloží 0,85 0,841 vyhovuje 
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V další části textu jsou uvedeny podmínky, za kterých bylo provedeno posouzení 
navrhované konstrukce programem Laymed TP 170. 
 

� délka návrhového období n: 15 
� návrhová úroveň porušení: D1 
� návrhová hodnota celkového počtu TNV za návrhové období TNV_cd: 56 119 
� třída dopravního zatížení: V 
� koeficient růstu dopravy na začátku návrhového období: 1,01 
� koeficient růstu dopravy na konci návrhového období: 1,04 
� součinitel vyjadřující podíl intenzity provozu TNV na nejvíce zatíženém jízdním 

pruhu C1: 0,50 – jedním jízdním pruhem v jednom směru, 
� součinitel vyjadřující fluktuaci stop C2: 0,7 - pro ostatní úrovně porušení a třídy 

dopravního zatížení,  
� součinitel spektra hmotnosti náprav C3: 0,5 – běžné dopravní zatížení, 
� součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu TNV C4: 2,0 -  při zastavování 

vozidel a rychlosti  menší než 50 km/h, 
� dokonalý styk na všech vrstvách  
� podloží: nenamrzavá 
� vodní režim: kapilární 
� Charakteristická hodnota indexu mrazu: 400 
� Návrhová hodnota modulu zeminy v podloží: 40 
� Poissonovo číslo: 0,4 
� zatížení návrhové nápravy: 100 kN 
� počet kol se zdvojenými pneumatikami: 2 
� vzdálenost středu dotykových ploch: 0,344 m 
� poloměr zatěžovacích ploch: 0,1203 m 
� dotykový tlak (intenzita svislého rovnoměrného zatížení): 0,55 MPa 

4. Posouzení konstrukce vozovky  

Konstrukce vozovky v úseku č.1 byla posouzena programem Laymed TP 170 (ČSN 
EN). Výsledek posouzení je uveden v tabulce 5. Toto posouzení vyhovuje třídě 
dopravního zatížení V. V dalších dvou úsecích bude nutné subtilní konstrukce vozovky 
zcela vyměnit. Pro návrh opravy byla vybrána katalogová konstrukce vozovky pro 
totožnou třídu dopravního zatížení tj. TDZ V. Vybrána byla katalogová konstrukce D1-
N-3-PIII. 

5. Závěr  

Provedená diagnostika a její vyhodnocení navrhuje pro tři samostatné podúseky dva 
návrhy opravy.  

Na podúsecích č.1 a č.2 bude nutné provést kompletní rekonstrukci viz tabulky 2 a 3. 
Skladba konstrukce odpovídá katalogové skladbě pro TDZ V. Při opravě bude nutné 
počítat s výměnou aktivní zóny do hloubky 300 mm až 400 mm. 

Pro třetí podúsek ve staničení km 1,020 – 1,530 navrhuje výměnu asfaltem stmelených 
vrstev na tloušťku 130 mm bez navýšení nivelety. V případě, že budou odstraněny 
všechny původní asfaltové vrstvy, bude nutné nestmelené vrstvy zkontrolovat z hlediska 
jejich únosnosti, viz tabulka 5. Na tomto podúseku bude nutné provést dodatečnou 
sanaci krajnic na hloubku 350 mm, tzn. na původní pláň vozovky.   
 
V Praze 15. 1.2017    Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 
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Obr. A.1 Sonda č.V1 ( km 1,330), sonda V2 ( km 1,130), sonda č.V3 ( km 0,960) 

 
 

 

Obr. A.2 Sonda č. V4 ( km 0,785), sonda č.V5 (km 0,630), sonda č.V6 (km 0,330) 
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Obr. A.3 Sonda č. V4 ( km 0,785) 

 

 
 

Obr. A.4 Sonda č.V6 (km 0,330) 
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PŘÍLOHA B 
PASPORTIZACE PORUCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ČVUT v Praze - fakulta stavební Výtisk číslo: 1  2  3 
 List č.: 13 
OL 136 Č: ZP/136001/2017 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Datum vystavení: 10.01.2017 

 

Návrh opravy konstrukce vozovky silnice č. č. III/3287 Velký Osek 

 
 
 
 



ČVUT v Praze - fakulta stavební Výtisk číslo: 1  2  3 
 List č.: 14 
OL 136 Č: ZP/136001/2017 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Datum vystavení: 10.01.2017 

 

Návrh opravy konstrukce vozovky silnice č. č. III/3287 Velký Osek 



ČVUT v Praze - fakulta stavební Výtisk číslo: 1  2  3 
 List č.: 15 
OL 136 Č: ZP/136001/2017 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Datum vystavení: 10.01.2017 

 

Návrh opravy konstrukce vozovky silnice č. č. III/3287 Velký Osek 



ČVUT v Praze - fakulta stavební Výtisk číslo: 1  2  3 
 List č.: 16 
OL 136 Č: ZP/136001/2017 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Datum vystavení: 10.01.2017 

 

Návrh opravy konstrukce vozovky silnice č. č. III/3287 Velký Osek 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

PŘÍLOHA C 
TLOUŠŤKY ASFALTOVÝCH 

VRSTEV 
ROZBORY NESTMELENÝCH 

MATERIÁLŮ 
ROZBORY MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ 

ZÓNĚ 

 
 

 
 
 
 
 



ČVUT v Praze - fakulta stavební Výtisk číslo: 1  2  3 
 List č.: 17 
OL 136 Č: ZP/136001/2017 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6  Datum vystavení: 10.01.2017 

 

Návrh opravy konstrukce vozovky silnice č. č. III/3287 Velký Osek 

Tab. 1.C Tloušťky asfaltem stmelených konstrukčních vrstev 
 

Vývrt č. Staničení (km) Typ a tloušťka vrstvy (mm) 
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V1 1,330 LS 35 50 36   121 

V2 1,130 LS 40 35   52 127 

V3 0,960 LS 11    64 75 

V4 0,785 PS 38     38 

V5 0,630 LS 28     28 

V6 0,330 LS 15    57 72 

 

Obr. 1.C Tloušťky asfaltem stmelených konstrukčních vrstev  

III/3287 Velký Osek

0

20

40

60

80

100

120

140

1,330 LS 1,130 LS 0,960 LS 0,785 PS 0,630 LS 0,330 LS

V1 V2 V3 V4 V5 V6

vývrt

tl
o

u
š
ť
k

a
 v

rs
te

v
 (

m
m

)

Obrusná vrstva Ložná vrstva podkladní vrstva 1 podkladní vrstva 2 Makadam

 
 

Tab. 2.C Smykové spojení asfaltem stmelených vrstev v kN (mm) 

Vývrt č.   V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Obrus / Ložná kN 12,38 9,97  --   --   --   --  

  mm 4,25 3,58  --   --   --   --  

Ložná / Podkladní 1 kN 10,86 nespojeno  --   --   --   --  

  mm 3,28    --   --   --   --  
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SCHÉMA KOPANÝCH SOND  
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Obr. 1.D Schéma kopané sondy (sonda č.1); km 1,237 
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Obr.2.D Schéma kopané sondy (sonda č.1); km 0,940 
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Obr.3.D Schéma kopané sondy (sonda č.3);, km 0,367 
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Obr.4.D Schéma kopané sondy (sonda č.4); km 0,367 - krajnice 
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Příloha č. 2 
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Sonda č.1  
celková hloubka sondy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
měření konstrukční vrstvy     štět v zemní pláni 
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Sonda č.2 
krajnice bez štěrku     měření konstrukční vrstvy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
materiál konstrukční vrstvy   štěrk v konstrukční vrstvě 
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Sonda č.2 
štět v zemní pláni      měření konstrukční vrstvy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
velikost zrn štěrku 
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Sonda č.3 
celková hloubka sondy     materiál konstrukční vrstvy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
měření konstrukční vrstvy    štět v zemní pláni 
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Sonda č.4 
pískové lože pod štětem     uložení štětu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
štět – velikost kamenů    štět v krajnici 
 
 
 
 
 
 


